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  موارد مصرف

 
 موارد مصرف : 

استفاده می گردد این پوشش جهت جلا دادن و کارهای تزئینی نیز کاربرد دارد. همچنین با  از پوشش به عنوان رویه برای سطوح بتنی یا فلزی 
توجه به کیفیت بالا و زیبایی و جلوه خوب این پوشش و خواص مکانیکی عالی آن از این پوشش جهت لایه نهایی کفپوش ها و رنگ ها 

 استفاده می شود. از دیگر موارد مصرف این پوشش عبارت است از: 

 
 لایه محافظ بتن های کف   •

 جهت ایجاد لایه صیقلی و براق بر روی سطوح   •

 لایه نهایی کفپوش ها   •
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 مشخصات فنی

 

 رنگ  یشفاف و ب فام

 100 درصد جامد حجمی 

 یکسال  زمان انبارداری 

 کرونیم   2000100تا  ضخامت پیشنهادی 

 1,05±  0،  05 دانسیته 

 1به  2 نسبت اختلاط 

 مترمربع   9,3 لوگرم یهر ک   ی: برا  کرون یم100  یپوشش تئور 

   
 

 

 

 
 یخشک شدن و پوشش ده طیشرا

  

  

 زمان اعمال لایه بعدی  زمان خشک شدن

سخت شدن   عملی  سطحی  دما 
  ملاحظات  حداکثر  حداقل کامل 

درجه   25
 روز  2 ساعت  12 روز  7 ساعت  24 ساعت  3 سانتیگراد 

ضخامت فیلم  عوامل دیگری از جمله 
رنگ و تغییرات دما و ... بر زمان  

 خشک شدن تاثیر دارد.
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 اعمال  زاتیو تجه  طیشرا

 
 ( یاپوکس نری )ت TEP تینر 

 درجه سانتیگراد  50تا   5 دمای اعمال 

 درصد   80 حداکثر رطوبت نسبی 

 درجه بالای نقطه شبنم  5تا  3 دمای سطح 

اسپری بدون هوا  اسپری هوا.  روش اعمال 
 و برس و رول 

درجه   20 یساعت در دما  1 مخلوط رنگ و هاردنر  د یعمر مف
 گراد یسانت 

 
 

 

 

 

 
  

 رول برس  اسپری بدون هوا اسپری معمولی  شرایط اعمال 

 بدون حلال  بدون حلال  بدون حلال   درصد حلال 

   بار  140 – 160  فشار سرنازل 

   متر یلیم  65/0تا  5/0  قطر سر نازل 

   50 - 60  فاصله دست 
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 سطح   یآماده ساز

 

ین سطوح باید کاملا تمیز و عاری از هر گونه چربی و آلاینده های دیگر باشد. قبل از رنگ آمیزی سطح باید کاملا  ا – سطوح رنگ آمیزی شده 
 مناسبی توسط سنباده نرم بر روی سطح ایجاد گردد. خشک گردد و اگر مدت زمان زیادی از اعمال رنگ زیرین گذشته باشد زبری 

 

  جاد یو ا ییگردد. زنگ زدا  گرید  ندهیو نمک و هر گونه آلا ی از چرب یتا عار   دیسطح فولاد را با حلال مناسب شستشو ده   -یسطوح فولاد 
انجام  ISO-ST3تا درجه  ی کیبزار مکان ا لهیبه وس  ای   یسوئد   5/2سند بلاست تا درجه   لیمختلف از قب   یسطوح را با روش ها   یبر رو  لیپروفا 

گردد. بعد از انجام زنگ   ی زیاز هر گونه زائده و ت  یو عار  یقلی صاف و ص  دیشده و گوشه ها با ی و نقاط جوشکار   یفلز ی ها ه. در ساز د یده
سطح زدوده   یاز رو ومی و با روش وک یاز رطوبت و چرب  یها را با فشار باد عار   یآلودگ  ری و سا ی ذرات حاصل از آماده ساز  لیپروفا جادیو ا  ییزدا

 .ردی انجام پذ یحداکثر دو ساعت بعد از آماده ساز  د ی( با مری اول )پرا هی. دقت شود که اعمال لاد یینما  زیو کاملا تم 

 

 ی می که بتون قد  یروز از اعمال بتن گذشته باشد )سطح بتن کاملا خشک شده باشد( در صورت  28 دیاگر بتون تازه باشد، با  - ی سطوح بتن
و   داریگرد و غبار، ذرات سست و ناپا  ، یشده، چرب   ل یتشک  ینمکها  ل یاز قب یی ها  نده یشستشو گردد تا آلا  نی ریسطح توسط آب ش  د یباشد با

 هیپاک شدن کل   ی برا یی ا یقل یرهایگ یاز چرب  ی می قد  یخصوصا در مورد بتون ها   ازیگردددر صورت ن یم   هیطرف گردد . توص بر... از سطح آن 
و    یی ایم ی مناسب به دو روش ش  یزبر  جاد یتکرار گردد در ادامه به جهت ا ی ریگی شستشو با آب بعد از چرب  اتی ها استفاده گردد و عمل ندهیآلا

توسط   تیشده و در نها  جادیسطح ا ی مناسب رو  یزبر  power tool ی کیابزار مکان توسط   یک یدر روش مکان  دتوان عمل نمو ی م  یک یمکان
  ییا یمی گردد در روش ش  ی م  ی زیذرات بجا مانده پاک شده و آماده رنگ آم   هیبه روش خلا سطح از کل ایو  یاز رطوبت و چرب یعاد  یفشار باد 

 .(acid pickling) ردیگ  یم   صورتبتون  ی بر رو  ی مناسب ی دهایسطح توسط اس ی زبر
 .گردد  ی م  یزی شستشو و پس از خشک شدن ، آماده رنگ آم   ن یر یسطح با آب ش   تینها  در

 
 یزیدستورالعمل رنگ آم

 

بعداز آماده سازی سطح و انتخاب نحوه رنگ آمیزی، ابتدا رنگ را هم زده تا کاملا مخلوط گردد، دقت شود که هیچگونه رسوبی در ته ظرف  
سپس هاردنر مربوطه را با نسبت پیشنهادی به رنگ اضافه نموده و مخلوط را کاملا میکس نمایید تا یکنواخت گردد . تینر  باقی نماند.  

مخصوص اپوکسی را به مقدار مناسب )مقدار آن بسته به روش اعمال متغیر می باشد( به مخلوط اضافه نموده و به هم بزنید تا رنگ قابل  
 سب رنگ را اعمال نمایید. اجرا گردد سپس با ابزار منا 

 
 وحمل و نقل ینگهدار

 
اری  رنگ فوق قابل اشتعال بوده بنا بر این باید در ظرف دربسته و پلمپ شده و به دور از رطوبت و آتش و جریان شدید برق و مواد محترقه نگهد

 شود. 
 مصرف نمایید. توصیه می گردد بعد از باز کردن درب ظرف محتویات آن را در کوتاه ترین زمان  

 درجه سانتیگراد می باشد.  20دمای مناسب انبار 

 
 ی منیا

 
مناسب استفاده گردد. در صورت تماس با پوست محل را با    هیو روپوش و تهو نک ی ماسک و ع  ر ینظ یمن یا  زاتی هنگام کاربرد رنگ از تجه

در هنگام   ژهی. از تنفس بخارات رنگ به و دیی آب ولرم و صابون شستشو نما یاد ینموده و با مقدار ز ز یپارچه آغشته به حلال مناسب تم
 .اعمال اجتناب گردد

 

 


